Запрос  разъяснений положений документации аукциона в электронной форме по № 0156300032716000010  на «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорого по ул. Подвойского, ул. Волкова в г. Оханске»
В приложении 1 к Техническому заданию, имеются следующие разночтения и разногласия:
1. При описании порядка подготовки предложения участника в отношении характеристик материалов, сказано: Использование символа «,» либо союза «и» при перечислении требований к параметрам и характеристикам товара (материала) означает, что данный товар (материал) должен обладать всеми перечисленными параметрами и характеристиками. В случае, если требования установлены к нескольким маркам (типам, видам, отличительным характеристикам) товара (материала), указанным через знак «,» либо союз «и», а далее установлено требование к параметрам и характеристикам товара (материала), указанным в диапазоне значений (односторонне или двухсторонне ограниченном), то участник закупки должен предложить значение, соответствующее каждой марке (типу, виду, отличительной характеристике) товара (материала). 
п.1 в требованиях к характеристикам товара предлагаемого заказчиком указано: «Асфальтобетонная смесь в зависимости от вида минеральной составляющей должна быть щебеночная, песчаная. По виду горячая асфальтобетонная смесь для плотного асфальтобетона должна быть крупнозернистая; мелкозернистая, песчаная.
Вопрос: Исходя из вышесказанного, ясно, что участник должен предложить товар, который одновременно и щебеночный и песчаный, и одновременно еще крупнозернистый и песчаный, либо мелкозернистый и песчаный. Такое требование противоречит требованиям ГОСТ 9128-2013, и вводит участника в заблуждение. 
Согласно ГОСТ 9128-2013: 4.1.1 Асфальтобетонные смеси (далее - смеси) и асфальтобетоны в зависимости от вида минеральной составляющей подразделяют:
- на щебеночные;
- гравийные;
- песчаные.
Прошу внести соответствующие изменения.
2. Значения показателей необходимо указать в соответствии нормативно-технической документацией, определяющей требования к материалам.
Вопрос:  Какая нормативно-техническая документация определяет требования к материалам указанным в п. 8, 9, 23?
3. Прошу пояснить с конкретной ссылкой и расшифровкой, где применяется песок указанный в п. 18 Приложения 1 Технического задания, т.к. ни в техническом задании, ни в ведомости работ, ни в локальном сметном расчете данный материал не указан и не применяется при выполнении работ. 
4. Согласно ответов на запрос о даче разъяснений № 1336, 1335, 1339 от 19.10.2016.  « Участник размещения заказа в составе первой части заявки на участие в аукционе предлагает конкретные показатели используемого материала и, в случае, победы в закупке обязан при производстве работ применять материалы с характеристиками, содержащимися в заявке». В то же время в требованиях к  характеристикам товара предлагаемые заказчиком п 1. Асфальтобетонная смесь тип АII, ДII,; п.27 Асфальтобетонная смесь тип Б II, ДIIIотсутствуют требования о наличии пластификаторов/добавок позволяющих применение асфальтобетонной смеси в условиях минусовой температуры. Тем самым заказчик изначально ставит участника, в случае победы, в невыполнимые условия, влекшие за собой обязанность заказчика принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, по случаю несоответствия товара. 
5. Согласно ответа на запрос о даче разъяснений № 1335 от 19.10.2016.: «Объем работ определяется именно технической документацией». В Техническом задании четко указано: Объем работ- В соответствии  с проектно- сметной документацией* (*Проектно-сметная документация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в отдельных файлах.).
Таким образом объемы работ, указанные в локальных сметных расчетах, а также в ведомости объемов в приложении № 8 к муниципальному контракту, являются неотъемлемой частью технического задания и должны быть выполнены полностью. Данные объемы указаны с нарушением норм организации и технологии производства, что заведомо вводит в заблуждение участников, и ставит в условия, влекшие за собой обязанность заказчика принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, по случаю нарушения технологии производства работ. 
 
Прошу внести изменения и привести аукционную документацию в соответствие, в противном случае вынуждены будем направить жалобу в контролирующие органы.
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При описании порядка подготовки предложения участника в отношении 
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