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	Истинная плотность зерен
	2,0
	2,8
	
	2,0
	г/см3

	1. 
	
	Группа песка
	средний
	
	
	средний
	-

	2. 
	
	Класс в зависимости от зернового состава и содержания пылевидных и глинистых частиц
	
	II
	
	II
	-

	3. 
	
	Модуль крупности Мк
	2,0
	2,5
	
	2,5
	-

	4. 
	
	Фракция песка, диапазон
	2,0
	2,5
	
	2,1 … 2,5
	мм

	5. 
	
	Насыпная плотность песка
	1440
	
	
	1440
	кг/м3



