	
	Проволока соответствует требованиям, установленным ГОСТ 6727-80
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	предельное отклонение до глубины вмятин
	не более 
+0,05
-0,02
	+0,05
-0,02
	мм
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



